1 zustandskontrolle eines Epoxidharzklebstoffes durch

eine Farbreaktion. Frischer Klebstoff (links), Topfzeit

abgelaufen (rechts), ausgehdértet auf Flgeteil (vorne).

2 Farbénderung beim Aushrten eines Klebstoffes.
Der Farbumschlag zeigt das Ende der Topfzeit an
und korreliert gut mit der Verdopplung der
Viskositat. Gezeigt sind RGB-Werte im RGB-Farbraum

sowie der Viskositétsverlauf.
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Farbindikator zur Uberwachung der
Topfzeit

Ein stabiler und verlasslicher Prozess ist
Grundvoraussetzung fur das industrielle
Kleben. Hierzu zahlt insbesondere auch das
Einhalten der vom Hersteller vorgeschrie-
benen Verarbeitungszeiten, wie z.B. der
Topfzeit. Ein Uberschreiten dieser Zeiten
kann bei reaktiven Systemen zu einem dras-
tischen Adhasionsverlust fiihren, da durch
die bereits vorangeschrittene Polymerisation
der Klebstoffmonomere die Viskositat des
Klebstoffs steigt und daher die Benetzungs-
fahigkeit sinkt.

In der Praxis ist es hdufig nicht moglich, mit
einfachen Mitteln zu bestimmen, ob ein
reaktiver Klebstoff noch innerhalb seiner
Verarbeitungszeit liegt oder ob dieser
bereits Uberlagert ist. Vom Fraunhofer IFAM
entwickelte, neuartige Formulierungen mit
abgestimmten Farbstoffindikatoren erlau-
ben nun eine einfache optische Kontrolle

der Verarbeitungszeiten fur Epoxidkleb-
stoffe: Am Ende der Verarbeitungszeit steht
ein klarer Farbwechsel.

Reaktive Schmelzklebstoffe auf Epoxidharz-
basis andern ihre Farbe nach Uberlagerung
oder bei der thermischen Aushartung.

Einkomponentige Epoxidklebstoffe fir
elektronische Anwendungen, welche bei
Raumtemperatur nur eine eingeschrankte
Lagerstabilitat besitzen und daher tiefge-
kihlt werden mUssen, zeigen durch ihre
Farbe an, ob sie noch verwendbar sind.

Zweikomponentige Klebstoffe besitzen
nach dem Mischen eine offene Zeit von
wenigen Minuten bis zu mehreren Stun-
den. Die angepassten Farbstoffindikatoren
des Fraunhofer IFAM zeigen das Ende
dieser offenen Zeit an.



